Работа с фианитом, обработанным с использованием процесса TCF™*)

Важная информация об изготовлении (включая основные параметры для установки в оправу и обработки ювелирных изделий)

	TCF™ *) - ЦВЕТ
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	Литьё с камнями

14 каратное жёлтое золото

Температура литья 1030ºС

Отжиг: 2 часа при 700ºС
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	Пайка  и гальвано-покрытие

Припой: флуитин (L-Sn60Pb), паяльный флюс: (не требуется); температура пайки ~ 200ºС 
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	Пайка и гальванизация

Припой: мягкий серебряный припой (925/000); паяльный флюс: флюорон; температура пайки  ~ 700ºС
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	Чернение серебра

1/3 К2СО3, 1/3 Sel, 1/3 H2O, камни подвергаются действию фильтрата в течение 3 минут при 50ºС; промывается Н2О
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	Золочение

Состав ванны для окрашивания: 17,3% NaCl, 23% KNO3, 22,6% H2O, 25,6% HCl конц. Кипячение в растворе в течение 3 минут, промывание в Н2О. 
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	Металлизация

Для очищающего гальванического процесса: значение рН состава очищающей ванны: макс. рН 12; температура ванны 45ºС пост.; время выдержки в ванне максимум 2 минуты
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	Травильные растворы серной кислоты

20 объемных % Н2SO4; 30 минут при 60ºС, промывание в Н2О.
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	Витрексная кислотная ванна

12,5 объемных %

Бисульфат натрия; 10 минут при 70ºС, промывание в Н2О.
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	Обезжиривание щелочью

Максимальный рН 12, при макс. температуре 50ºС в течение максимум 15 минут
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*) TCF™ (Thermal Color Fusion - Термический синтез цветов) является результатом наличия твердого керамического слоя на павильоне. Полировка или избыточная затирка венчика может вызвать изменение цветового восприятия.

