КАМНИ SIGNITY

	ФИАНИТЫ

	Цвет 
	Литьё 

	Белый 
	Да

	Золотистый желтый
	Да

	Розовый 
	Да

	Бледно-лиловый
	Да

	Аметистовый 
	Да (680ºС) *

	Черный 
	Нет 

	Бледно-палевый (шампань)
	Да

	Голубой 
	Нет 

	Оранжевый 
	Да (550ºС) *

	Светло-желтый 
	Нет 

	Танзанитовый 
	Нет 

	коричневый
	Нет 

	Перидотовый 
	Да

	Светло-розовый
	Да

	Изменяющийся цвет
	Нет 

	Холодный синий (TCF) 
	Да 

	Оранжево-желтый (TCF)
	Да

	Серовато-синий (TCF)
	Да

	Янтарный (TCF)
	Да

	Красный (TCF)
	Да

	Зеленый (TCF)
	Да

	Цвета мяты (TCF)
	Да


	Синтетические камни

	Материал/цвет
	Отливка установлена

	Шпинель всех цветов
	Да

	Корунд всех цветов
	Да

	Альпинит оливковый
	Да (650ºС) *

	Альпинит синий
	Да (650ºС) *

	Альпинит зеленый
	Да (550ºС) *

	Синтетический черный опал
	Да 

	Синтетический белый опал
	Да

	Синтетический бесцветный опал
	Да


	Натуральные драгоценные камни

	Материал 
	Отливка установлена

	Алмазный шпат
	Да 

	Аметист 
	Нет 

	Золотистый топаз
	Нет

	Перидот 
	Да

	Гранат 
	Да

	Белый топаз
	Да

	Топаз цвета голубого льда NI
	Нет

	Топаз цвета морской волны ЕТ
	Нет

	Топаз цвета морской волны (TCF)
	Да

	Топаз цвета голубого льда (TCF)
	Да

	Топаз розовый (TCF)
	Да

	Топаз Complexion (TCF)
	Да

	Топаз черепаховый синий (TCF)
	Да

	Топаз Параиба (TCF)
	Да

	Топаз неопределенно-синего цвета (TCF)
	Да

	Топаз цвета хаки (TCF)
	Нет

	Топаз оранжево-красный (TCF)
	Нет

	Топаз ярко красный (TCF)
	Да

	Топаз цвета розовой младенческой кожи (TCF)
	Да

	Топаз зеленый цвета тропического леса (TCF)
	Да

	Топаз цвета меда (TCF)
	Нет 

	Черная шпинель
	Да (650ºС)

	Дымчатый кварц
	Нет

	Марказит 
	Нет

	Зеленый агат 
	Да 


Если указана температура, ее нельзя превышать во время процесса литья. 

«Нет» означает изменение цвета для всех камней после процесса отливки.

Особое внимание следует уделить натуральному перидоту. Его поверхность (отполированная) будет подвергаться действию чистящих реагентов в процессе очистки.

Особое внимание следует уделить натуральным драгоценным камням: из-за включений камни могут ломаться во время отливки.

* Тон камней может стать немного более светлым. 

** В камнях могут появиться небольшие прожилки на поверхности граней, которые не влияют на общий блеск камня.

TCF… Thermal Color Fusion (Термический синтез цветов) – это процесс, предоставляемый SIGNITY.

